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Date de la réunion : 11 / 12 /2015
Participants : PDL / RA / MD / MB / JFD
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Lieu : Les ANCIZES
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Destinataire(s) : participants
Copie(s) : 
Objet : Réunion Business Plan EcoTitanium

1. Document de Référence :
[image: image1.png]Lingots EcoTitanium (t) Année

Marchés 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026

ICorrosion TA6V 466 726 1210 | 1210 859 696 538 472 472
Défense 24 42 61 79 97 121 139 151 151
Fasteners Internes 81 151 255 406 696 754 754 754 754
Motoristes Barres a Aubes 56 71 141 282 282 254 247 240 183
Médical 254 58] 473 501 501 501 501 501 501
Structures hors Airbus 61 121 182 242 387 436 520 520 520
Airbus (DoorFrames) 121 121 121 363 726 726 726 726 726
Motoristes Pieces Fixes 97 230 363 424 424 424 424 424 424
Motoristes Pieces Tournantes 0 0 0 0 61 121 182 242 303
Total 1160 | 1814 | 2805 | 3506 | 4032 | 4032 | 4031 | 4030 | 4034





2. Plan d’actions par marché
1/ Marchés Corrosion / Défense :

· Compte rendu diffusé par Patrick le 4/01 (en Annexe)
· Quel serait le coût d’investissement d’une lingotière pour fournir un lingot PAM de diamètre 500 ? 
2/ Petits diamètres laminés :

[image: image2.emf]produit Marché transformation à chaud tranformation à froid

redressage + étirage + rectification

redressage  + rectification

redressage + écroutage + rectification

redressage + écroutage + polissage

couronnes tréfilés revêtues Fasteners couronnes disponibles chez BE tréfilage (BE)

barres < 25mm Médical essai de laminage à faire - diamètres 20 ou 22 ou 25 mm ? écroutage

écroutage + polissage à tolérances sérrées

écroutage + rectification

étirage à chaud + ?

écroutage + polissage à tolérances sérrées

écroutage + rectification

couronnes tous marchésessai de laminage à faire - diamètres 8 ou 12 ou 16 mm ? en attente de validation Qualité

barres 8 mm 

barres < 25mm

barres > 25mm

couronnes disponibles chez BE

essai de laminage à faire(idem essai médical)

essai de laminage à faire - diamètre 45 mm?

Médical

Fasteners

Fasteners


3/ Structures hors Airbus

· Offre faite pour Bombardier (environ 50/50) entre UKAD et Ecoti : 90T de lingots pour EcoTi à terme avec démarrage en 2017 dans le programme C-series. (On devrait avoir la commande.
· BOEING : Sur le 5553 BOEING ne sera pas moteur et attend une proposition « non sollicitée ».    
· SAFRAN :

· Retour fait sur explicitation du système de protection $, dans l’optique de la finalisation avec SAFRAN. => manque un tableau simple de compréhension (à diffuser.)    
 PDL/JFD
· en attente de Road Map pilotée par MB/PH => PDL ( Les attendus ne sont pas clairs : il faut définir clairement qui prend le lead du contact avec MESSIER pour discuter du 5553.     
( MB relance SAFRAN.
4/ AIRBUS :

· Action en cours par PDL/MB.
5/ Motoristes pièces fixes et pièces tournantes
· Safran : En cours discussion sur la qualification lingot d’UKTMP pour tous les standards (MTL, DMD…). Road Map Titane pour SAFRAN à construire par AD et UKAD  pour fin janvier 2016 (pilote MB/PDL/ P. HERITIER)

=> PDL relance SAFRAN après leur réunion interne du 15/01
· Rolls intéressé par EcoTitanium : visite différée en  S1/2016 (objectif de démarrage du contrat 2020). Fournir une petite présentation Ecotitanium à Pierre REGA pour début février.
DIVERS : 
· LISI demande un contact pour étudier le retour des chutes (LISI Fixation). Comment étendre à LISI Forging ?

· Contact en cours avec Bohler pour fourniture de demi-produits.
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