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De : Patrick Delaborde
A : Christian Dumont; Eric Georges; Jacques Montagnon
Objet : Expertise Fil et barres AHG, + ébauche vis avec défaut
Date : 10/06/2010 18:06


Bonjour,


Ce message pour préciser la problématique des échantillons de Titane fournis
lundi:


Les 2 morceaux de barre, origine Dynamet, sont réputés OK par AHG


Le fil, origine Timet, est à l'origine de défauts dits de triangulation sur des
ébauches de vis, les 2 ébauches de vis sont affectées par ces défauts.Comment
peut on avancer? Je proposerai bien de fournir une ébauche de vis à chacun,
avez vous des moyens de contrôle dim pour caractériser ces ébauches de vis
avant de passer au destructif? 


L'ébauche de vis fait environ 4 mm de dia dans la partie fût destinée au filetage,
la collerette sous tête dia environ 9mm, la tête environ 6mm, et la longueur de la
vis environ 25 mm.
Nous recherchons des défauts de symétrie par rapport à l'axe...


Pour l'origine des barres et fil, c'est de tête (donc non garanti) car j'ai laissé les
qq éléments de traçabilité à Eric.


Cordialement,


Patrick DELABORDE


Chef de Projet 
Développement Produits Longs et Plats en Titane


Parc Technologique La Pardieu, 
6 rue Condorcet
63063 Clermont-Ferrand Cx1
Tél :         04 73 28 75 78
Mobile:   06 71 92 60 63
e-mail:    patrick.delaborde@eramet-aubertduval.com
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